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- Loteksiniai dazai be tirpikliy vidous darbams NOI"deO
- Nenuteka, gerai dengia PROFESSIONAL

- Juodas bazinis atspalvis

Takférg
Takmaling
Loftmaling
Kattomaali

Gaminio savybés Lengvai dazomi, gerai dengiantys dazai vidaus darbams. Dazai nenuteka, greitai dzitsta, nuda-
zyta pavirSiy galima valyti (2 atsparumo drégnam trynimui klasé). Dazy sudétyje néra organiniy
tirpikliy, jie beveik bekvapiai. Dazai tenkina Europos Sajungos ekologinio Zenklinimo reikalavimus.

Paskirtis Gyvenamujy ir vieSu patalpu, biury luboms, taip pat sienoms patalpose (pvz., miegamuosiuose),
kur nereikalingas didelis atsparumas trynimui.

Pagrindas Tinka naujiems ir anksciau dazytiems tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono ir plyty pavir-
Siams, gipsinéms, medienos plausy, medienos droZliy plokstéms ir stiklo pluosto tapetams dazy-
ti.

PavirSiaus paruosimas Pagrindas turi biti sausas, Svarus, neriebaluotas ir neapdulkejes. Pavirsiy valykite drungnu arba
Siltu vandeniu, stipriai uztersta pavirsiy ir plovikliu. Senus atSokusius daZus ir silpnai sukibusius
pavirSiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas butu geresnis, anksCiau alieji-
niais arba alkidiniais dazais dazyta pavirsSiy pasiurkstinkite Svitriniu popieriumi. Pagrindo plysius ir
nelygumus uztaisykite tinkamu glaistu i$ ,,.Sadolin“ arba ,Sadolin Professional asortimento. Nu-
glaistyta pavirsiy lygiai nuslifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

VISISKAI
MATINIAI

Gruntavimas |geriantj pavirSiy (pvz., anks€iau neapdorotas gipsines plokstes, glaistyta pavirSiy) nugruntuokite
dazais ,,Grund+*, ,,Grund®, ,Expert 2“ arba ,,Tackplast®.

Alkidiniais arba aliejiniais dazais dazyta, taip pat pramoniniu budu lakuota arba dazyta pavirsiy bei
anksciau neapdorotas medienos plausy ir medienos drozliy plokStes nugruntuokite dazais
»Bindo Base*. Gruntiniy dazy sluoksnis pagerina apdailos dazy sukibima su pagrindu ir sumazi-
na jy sanaudas.

Galutiné apdaila PavirSiy dazykite dazais ,,Professional 3 Svart“. Nauja pavirSiy dazykite 2 sluoksniais, gruntuota
arba anksciau dazyta pavirsiy — 1 arba 2 sluoksniais.

Dazai ,Professional 3 Svart“ yra paruosti naudoti. Prie§ dazyma dazus gerai iSmaiSykite. Jei
reikia, pirmam sluoksniui dazus galima atskiesti Svariu vandeniu (iki 10% tdrio), galutinj sluoksnj
dazykite neskiestais dazais.

Pavirsiaus valymas |prastomis salygomis lateksiniy dazy plévelé galutinai sukietéja per 3-4 savaites, todél i$ pradziy
reikia vengti pavirsiy intensyviai valyti.
Nesvary dazyta pavirsiy valykite Svariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kuriy
sudétyje yra organiniy tirpikliy. DaZzyta pavirSiy valykite minkSta kempine arba Sluoste; negalima
naudoti kieto Sepecio. Jei valant stipriai trinama, dazytas pavirSius gali pasidaryti blizgus.
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Techniniai duomenys

Paskirtis
Risiklis
Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)

Atsparumas drégnam trynimui
(ISO 11998) (28 d., 200 cikly)

Atsparumas drégnam trynimui
(DIN 53778) (28 d.)

Dengiamumas

Dzitvimo laikas (23 °C, RH 65 %)
Skiediklis

Tonavimas

Darbo jrankiai

Jrankiy plovimas

Laikymas

Pakuoté

Darbo rekomendacijos

Darbo sauga

Aplinkosauga ir atlieky tvarkymas

Gamintojas

Atstovas

sausoms patalpoms
kopolimero dispersija
3, visiSkai matiniai

2 klasé (16 pm)

atsparus valymui (4500 cikly)

6-8 m?/l, priklauso nuo pavirSiaus jgeriamumo

nekimba dulkés po 1 val., kita sluoksnj galima dazyti po 1-2 val.
vanduo

Juoda bazé

teptukas, volelis, purskiklis

vandeniu i$ karto po naudojimo

uzdarytoje pakuotéje, sausoje vésioje vietoje (virs +5 °C)

0L

Oro ir pavirSiaus temperatura dazant turi bati +10...25 °C (rekomenduojama +18+2°C), sant. oro
drégnis — 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dél aukstesnés arba zemesnés nei rekomenduojama
temperaturos arba skersvéjo gali susiformuoti nekokybiska dazy plévelé.

Prie§ daZant kita sluoksnj, ankstesnis sluoksnis turi bati gerai iSdzilves. Didelius pavirSius reikia
dazyti be pertrukiy; pertrukius galima daryti tik kampuose. Dazus reikia tepti gausiai, kad nudazy-
tas pavirsius ilgiau iSlikty drégnas ir bty lengviau jj iSlyginti.

Lubas reikia dazyti Sviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potépius daryti Sviesos kryptimi,
nuo lango. Dazant sienas, pirmiausia reikia dazyti horizontaliai, o iSlyginti tepant i$ apacios j virsuy.
Paskutinj potépj voleliu dazant kiekviena sluoksnj reikia daryti viena kryptimi per visa sienos auks-
1.

Dirbkite gerai védinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir | akis. Prarijus nedelsiant kreiptis
i gydytoja ir parodyti Sia pakuote arba etikete. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Pabaige dazyti, gerai uzdarykite dazy inda. Prie$ plaudami darbo jrankius, pasalinkite nuo jy dazy
liku€ius. NeiSpilkite gaminio j kanalizacija ir vandens telkinius. Skystus dazy liku€ius reikia iSvezti j
pavojingu medziagu surinkimo punkta; atiduoti perdirbti galima tik visiskai iStustinta tara.

,Akzo Nobel“, Svedija.

UAB ,,Akzo Nobel Baltics“, Ukmergés g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760
info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraSe pateikti duomenys gauti laboratorijos salygomis, todél praktiniai duomenys dél kitokio pavirSiaus dengimo budo, oro salyguy ir kt. nuo jy gali Siek
tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padéti pasirinkti gaminius ir darbo budus. Atstovas neprisiima atsakomybés uz nuostolius, jei gaminys buvo naudotas
netinkamai arba ne pagal paskirtj. Papildomos informacijos teiraukités atstovo. Pasiliekame teise keisti pateiktus duomenis be iSankstinio pranesimo.
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